Kulor o. krut — patroner o. sant

— nagra smarre noteringar — om innehallet i en patron

Jag har genom dren fatt nagra fragor om hur mycket krut (i bemarkelsen antal korn) det
gar i en patron och om storlek och toleranser varfor nagra exempel ges nedan,

Vér egen fantastiska patron 6,5 x 55 har ju genom aren undergétt manga dndringar, fran en bra
patron till en av tidernas absolut bésta armé- sportskyttepatroner.

Typ vérden for 6,5 mm sk. ptr. m/94 prj. m/41

Kruttyp — NC-bladkrut, grafiterat
Lngvikt—2,75 g

Analys:

Antal korn/0,5 g = 450 st

Mitprov:

Lingd medelvirde =1,51mm (1,70—1, 31 mm)
Bredd ” =130 ” (1,40- 1,21 ™)
Tjocklek =0,39 ” 0,41-0,37 )

mirk — ovanstdende vérden dr typvarden — men i det hér fallet ett aktuellt virde d& ff medverkat i
analysen 1 mitten pd 1960-talet. Som alla andra patrontyper genom tiderna forekommer ju vér egen

fornamliga ptr genom tiderna med ett otal laboreringar

Typvirden 9 mm sk. ptr. m/07

Kruttyp — NC-stavkrut, grafiterat
Lngvikt—0,30 g

Analys:
Antal korn/0,1 g =393 st

Mitprov:
Langd medelvirde =098 mm (1,16 — 0,77 mm)
Diameter ” =0,51mm (0,55-0,44 )

Typvirden 9mm sk. ptr. m/39 (jarnhylsa)

Kruttyp — NC-stavkrut, grafiterat
Lngvikt—0,35¢g

Analys:

Antal korn/0,1 g = 435 st

Mitprov:
Liangd medelvirde =0,85mm (1,02 — 0,55 mm)
Diameter =047mm (0,65-0,39 )



Typvirden 9 mm sk. ptr. m/39

Kruttyp — NC-stavkrut, ej grafiterat
Lngvikt—0,35¢g

Analys:

Antal korn/0,1 g =359 st

Mitprov:

Lingd medelvirde =0,96mm (1,25 - 0,84 mm)
Diameter ” =0,55 (0,60-0,50 )

Claes-Goran Ros 20210729



